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Es propiedad del American Concrete Institute, Farmington Hill, Michigan, USA. Todos los derechos reservados. Este material no 
puede ser reproducido ni copiado, en todo o en parte, en cualquier medio impreso, mecánico, electrónico, película, u otro medio de 
distribución o almacenamiento, sin un permiso por escrito del ACI. 
 
Los comités técnicos responsables de las normas e informes del ACI se esfuerzan en evitar ambigüedades, omisiones, y errores en 
estos documentos. A pesar de estos esfuerzos, los usuarios de los documentos del ACI ocasionalmente encuentran información o 
requisitos que pueden ser objeto de más de una interpretación, o estar incompletos o incorrectos. A las personas que tengan 
sugerencias para el mejoramiento de los documentos del ACI se les pide el favor de dirigirse al ACI por medio de sitio web de erratas 
en http://concrete.org/Publications/DocumentErrata.aspx. La utilización apropiada del presente documento debe incluir visitas 
periódicas al sitio web de erratas para obtener revisiones actualizadas.  
 
Los documentos preparados por los comités del ACI se redactan para ser utilizado por personas capacitadas y competentes para 
identificar la relevancia y limitaciones en su contenido y recomendaciones, y quienes aceptan las responsabilidades inherentes a su 
uso. Los individuos que utilicen esta publicación asumen todo el riesgo de cualquier manera asumen todo el riesgo y aceptan la 
totalidad de la responsabilidad de la aplicación y utilización de esta información. 
 
Toda la información contenida en esta publicación se provee sin garantía de cualquier clase, explícita o implícita. Quedan excluidas, 
en particular, las garantías implícitas de que la información tenga valor comercial, sea útil para un propósito determinado y no 
constituya una violación de derechos de terceros.  
 
El ACI y sus miembros niegan cualquier responsabilidad por daños de cualquier clase, incluyendo daños especiales, indirectos, 
accesorios, o relacionados, incluyendo sin limitación, lucro cesante o pérdida de ingresos, como consecuencia del uso de esta 
publicación.  
 
Es responsabilidad del usuario de este documento determinar las políticas adecuadas de salubridad y seguridad ocupacional para las 
circunstancias específicas asociadas con su uso. El ACI no ha incluido en el documento asuntos relacionados con su uso respecto a 
salubridad y seguridad ocupacional. El usuario, antes de emplear este documento, debe determinar la necesidad de cumplir con toda la 
reglamentación y legislación de salubridad y seguridad ocupacional, incluyendo, sin limitarse a la normatividad expedida por el 
United States Occupational Safety and Health Administration (OSHA). 
 
La participación de representantes del gobierno en el trabajo del American Concrete Institute y en el desarrollo de las normas 
publicadas por el Instituto no constituye un respaldo gubernamental del ACI o las normas que él desarrolla. 
 
Información para pedidos: Los documentos del ACI están disponibles en medio impreso, accesibles a través de la red, o en CD-ROM, 
por medio de subscripciones electrónicas, o copiado, y pueden obtenerse a través del ACI.  
 
La mayoría de los documentos e informes de los comités del ACI se coleccionan anualmente en el ACI Manual of Concrete Practice 
(MCP). 
 
American Concrete Institute 
38800 Country Club Drive 
Farmington Hills, MI 48331 
U.S.A. 
Teléfono: +1.248.848.3700 
Fax: +1.248.848.3701 
 
La versión oficial de un documento del ACI es la versión en el idioma inglés. La traducción de un documento de ACI se hace para la 
conveniencia de los usuarios. Se ha tomado esmero para asegurarse que la traducción sea correcta; sin embargo, ACI no garantiza su 
exactitud. La interpretación oficial de un documento de ACI será basada solamente en la versión en el idioma inglés. 
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PREFACIO DEL ACI 318-14 
Los “Requisitos de Reglamento para concreto estructural” (“Reglamento”) contiene requisitos mínimos para los materiales, 

diseño y detallado de edificaciones de concreto estructural y, donde sea aplicable, en estructuras diferentes de edificaciones. El 
Reglamento también cubre sistemas estructurales, miembros y conexiones, incluyendo concreto construido en obra, construcción 
prefabricada, concreto simple, construcción no preesforzada, construcción preesforzada y construcción compuesta. Dentro de los 
temas tratados se encuentran: diseño y construcción para resistencia, funcionamiento y durabilidad, combinaciones de carga, factores 
de carga y de reducción de resistencia; métodos de análisis estructural; límites de las deflexiones; anclaje mecánico y adherido al 
concreto; desarrollo y empalme del refuerzo; información sobre los documentos de construcción; inspección en obra y ensayo de los 
materiales; y métodos para evaluar la resistencia de estructuras existentes. El documento “Requisitos de Reglamento para Cáscaras 
Delgadas de Concreto (ACI 318.2)” se adopta por referencia en este Reglamento. 

El usuario del Reglamento encontrará que el ACI 318-14 ha sido sustancialmente reorganizado y reformateado con respecto a las 
ediciones anteriores. Los principales objetivos de esta reorganización fueron presentar todos los requisitos de diseño y detallado para 
sistemas estructurales y miembros individuales en capítulos dedicados a estos temas individuales y para organizar los capítulos en una 
forma que siga el proceso y cronología de diseño y construcción. La información y procesos que son comunes en el diseño de los 
miembros están localizados en capítulos genéricos al tema. 

La calidad y los ensayos sobre los materiales utilizados en obra se incluyen por referencia a las normas ASTM apropiadas. La 
soldadura del refuerzo se incluye por referencia a las normas apropiadas del American Welding Society.  

Dentro de los usos del Reglamento está su adopción, por referencia, dentro del reglamento general de construcción y ediciones 
anteriores han sido usadas ampliamente de esta forma. El Reglamento se redacta en un formato que permite su adopción de esta forma 
sin necesidad de introducir cambios en su redacción. Por esta razón, no es apropiado que contenga detalles relacionados con su 
desarrollo o sugerencias para el cumplimiento de sus objetivos o requisitos. El objetivo del Comentario es precisamente llenar este 
vacío.  

El Comentario discute algunas de las consideraciones que el comité tuvo en cuenta al redactar el Reglamento, haciendo énfasis en 
explicar los requisitos nuevos, o que fueron modificados. Se citan las referencias bibliográficas del material proveniente de 
investigaciones empleado en la redacción del Reglamento con el fin de que las personas que deseen estudiar asuntos particulares en 
mayor detalle lo puedan hacer. Así mismo, se citan otros documentos que traen sugerencias acerca de cómo cumplir los requisitos del 
Reglamento.  

Las modificaciones técnicas al ACI 318-11 contenidas en el ACI 318-14 están esbozadas en la edición del mes de mayo de 2014 
de Concrete International. Las claves de transición que muestran como el reglamento fue reorganizado se encuentran el  sitio web del 
ACI, en la página de recursos del 318 (318 Resource Page) bajo Tópicos del concreto (Topis in concrete). 

 
PALABRAS CLAVE 

aceros de preesforzado, aceros de refuerzo, aditivos, agregados, agua, análisis de resistencia, análisis estructural, anclaje (estructural), cargas 
(fuerzas),  cáscaras (formas estructurales), cementos, colocación, columnas (apoyos), columnas de tubo de acero,  concreto estructural, concreto 
preesforzado, concreto prefabricado, concreto reforzado, concreto simple, concretos livianos, concretos, construcción compuesta (concreto con 
concreto), construcción compuesta (concreto y acero), construcción en clima cálido, construcción en clima frío, construcción en concreto, 
continuidad (estructural), control de calidad, cubiertas, curado, deflexiones, diseño estructural, documentos de construcción, dosificación de la 
mezcla, ductos embebidos de servicios, empalmes, encofrado y cimbra (construcción), esfuerzos combinados, esfuerzos, estructuras sismo 
resistentes, funcionamiento, inspección, integridad estructural, juntas (uniones), juntas de construcción, juntas de contracción, juntas de expansión, 
losas de concreto, luces (estructurales), materiales, mezclado, módulo de elasticidad, momentos, muros de corte, muros,  pisos, placas plegadas, 
pórticos viga-columna, pórticos, pórticos viga columna, pruebas de carga (estructurales), recubrimiento, refuerzo electrosoldado de alambre, 
reglamentos de construcción, resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, resistencia al cortante, resistencia, torsión, tubería estructural, vigas 
(apoyos), vigas de gran altura, vigas T, viguetas, zapatas. 
 

NOTAS DEL EDITOR 
Los informes, guías, procedimientos recomendados, y comentarios preparados por los comités del ACI tienen como fin orientar 

en la planificación, el diseño, la ejecución, y la inspección de construcción. El Comentario (318R-14) se presenta para ser utilizado por 
personas capacitadas y competentes para identificar la relevancia y limitaciones en su contenido y recomendaciones, y quienes aceptan 
las responsabilidades inherentes a su uso. El American Concrete Institute se libera de cualquiera y todas las responsabilidades 
derivadas de su contenido. El Instituto no es responsable por cualquier pérdida o daño derivado de su uso. Este documento no puede 
ser citado ni puede hacerse referencia a él en documentos de construcción. Si el profesional facultado para diseñar desea incluir dentro 
de los documentos contractuales alguna parte del Comentario, ésta debe redactarse en modo imperativo.  

Los materiales, procesos, medidas control de calidad e inspección descritas en este documento deben ser ensayados, vigilados y 
ejecutados según corresponda por individuos que tengan una Certificación del ACI apropiada, o su equivalente. 

El ACI 318-14, Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural, y el ACI 318R-14, Comentario, se presentan en dos 
columnas de texto. Estos son dos documentos diferentes que están coordinados, con el texto del Reglamento localizado en la columna 
izquierda y el correspondiente al Comentario en la columna derecha. La nomenclatura de las secciones del Comentario está precedida 
por la letra “R” para distinguirlo aún más del texto del Reglamento. 

La versión oficial de un documento del ACI es la versión en el idioma inglés. La traducción de un documento de ACI se hace para 
la conveniencia de los usuarios. Se han tomado todas las precauciones para asegurarse que la traducción sea correcta; sin embargo, 
ACI no garantiza su exactitud. La interpretación oficial de un documento de ACI será basada solamente en la versión en el idioma 
inglés. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Este Comentario introductorio discute algunas de las 

consideraciones del Comité 318 en la redacción de los 
requisitos contenidos en “Requisitos de Reglamento para 
concreto estructural (ACI 318-14)” el cual en adelante se 
llamará el Reglamento o el Reglamento del 2014. Se ha hecho 
énfasis en las explicaciones sobre el material nuevo o que fue 
revisado, acerca del cual los usuarios del Reglamento pueden 
no estar familiarizados. Además, se hacen comentarios sobre 
algunos aspectos que ya existían en versiones anteriores con el 
fin de independizar el presente Comentario del Comentario de 
las versiones anteriores. Los comentarios acerca de requisitos 
específicos se hacen en el capítulo y sección correspondiente.    

El Comentario no se redactó con el fin de dar una visión 
histórica del desarrollo del Reglamento,1 ni la intención fue 
resumir detalladamente las investigaciones y estudios, ni los 
datos contenidos en ellos que fueron estudiadas por el comité 
para redactar los requisitos contenidos en el Reglamento. No 
obstante, en algunos casos se indican las referencias 
bibliográficas de las investigaciones con el fin de quienes 
deseen estudiar en detalle el material de respaldo, lo puedan 
hacer.    

Tal como lo indica su título “Requisitos de Reglamento 
para concreto estructural” el documento se redacta para ser 
incluido como parte de un reglamento de construcción 
adoptado legalmente y como tal difiere substancialmente de 
otros documentos que presentan especificaciones, 
procedimientos recomendados o ayudas y manuales de diseño. 

El Reglamento se redacta para que cubra todos los tipos 
usuales de edificaciones, grandes y pequeñas. Puede ser 
deseable utilizar requisitos más estrictos que los contenidos en 
el Reglamento para construcciones poco comunes. El 
Reglamento y su Comentario no pueden reemplazar los 
conocimientos de ingeniería, la experiencia, ni el buen criterio. 

Un reglamento para edificaciones prescribe únicamente 
los requisitos mínimos para proteger la salud y la seguridad 
del público. El Reglamento se sustenta sobre este principio. 
Para cualquier estructura, el propietario o el profesional 
facultado para diseñar que realiza el diseño estructural pueden 
exigir materiales o procedimientos constructivos mejores que 
los mínimos requeridos por el Reglamento para proteger al 
público en general; no obstante, no se permiten inferiores. 

El Comentario llama la atención acerca de otros 
documentos los cuales sugieren procedimientos para cumplir 
los requisitos y objetivos del Reglamento. No obstante, estos 
documentos y el Comentario no hacen parte del Reglamento. 

El Reglamento no tiene ninguna fuerza legal a menos que 
sea adoptado por la autoridad competente que regula y vigila 
el diseño y construcción de edificaciones. Donde no se haya 
adoptado, el Reglamento sirve como una referencia de buena 
práctica a pesar de que no tenga ninguna fuerza jurídica.  

El Reglamento establece una base por medio de la cual se 
pueden formular los procedimientos para que la autoridad 

                                                           
1 La historia del Reglamento del ACI se presenta en Kerekes, F., and Reid, H. 
B., Jr., “Fifty Years of Development in Building Code Requirements for 
Reinforced Concrete,” ACI JOURNAL, Proceedings V. 50, No. 6, Feb. 1954, 
p. 441. La filosofía de Reglamento se discute en: Siess, C. P., “Research, 
Building Codes, and Engineering Practice,” ACI JOURNAL, Proceedings V. 
56, No. 5, May 1960, p. 1105. 

competente, o sus representantes, apruebe los diseños y la 
construcción. El Reglamento y su Comentario no se 
redactaron para ser utilizados en la solución de diferencias 
entre propietario, ingeniero, arquitecto, contratista o sus 
delegados, subcontratistas, suministradores de materiales o 
laboratorios de ensayos de materiales. Por esta razón, el 
Reglamento no puede definir las responsabilidades 
contractuales de todas las partes que intervienen en un 
proyecto de construcción. En las especificaciones del proyecto 
deben evitarse las referencias generales que exigen 
cumplimiento del Reglamento dado que el contratista de 
construcción generalmente no está en la posición de aceptar 
responsabilidad sobre detalles de diseño o requisitos 
constructivos que dependen en un conocimiento íntimo del 
proceso de diseño. En los contratos de construcción de 
proyecto diseño-construcción, sin embargo, comúnmente se 
combinan las responsabilidades del diseño y la construcción. 
En general, los documentos contractuales deben contener, por 
si solos, todas las indicaciones necesarias para asegurar que el 
Reglamento se cumpla. Esto se puede lograr, parcialmente, 
haciendo referencia en las especificaciones a requisitos 
específicos del Reglamento. Otras publicaciones, tales como 
“Specifications for Structural Concrete (ACI 301)”, se 
redactan específicamente para ser incluidas en los documentos 
contractuales de construcción. 

Es deseable que todos los participantes en un proyecto 
que deban realizar trabajos regulados por el Reglamento 
definan programas de ensayos y certificación. Existen para 
este propósito los programas de certificación de plantas del 
Precast/Prestressed Concrete Institute, del Post-Tensioning 
Institute, y de la National Ready Mixed Concrete Association, 
los programas de certificación de personal del American 
Concrete Institute y del Post-Tensioning Institute, y el 
programa de certificación voluntaria para plantas que aplican 
recubrimientos epóxicos adheridos por fusión del Concrete 
Reinforcing Steel Institute. Además, la norma “Standard 
Specification for Agencies Engaged in the Testing and/or 
Inspection of Materials Used in Construction Inspection 
and/or Testing” (ASTM E329-06a) especifica requisitos de 
desempeño para organizaciones que realicen supervisión y 
ensayos en las construcciones.  

 
Se puede obtener material descriptivo acerca de la 

aplicación del Reglamento en los siguientes documentos, los 
cuales pueden adquirirse en la organización que los publica. 

Guías y ayudas de diseño: 
“ACI Design Handbook,” Publication SP-17(11), 

American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 2011, 539 
pp. (Contiene tablas y gráficos para el diseño por el método de 
diseño por resistencia de columnas cargadas excéntricamente. 
Incluye ayudas de diseño para ser utilizado en el análisis y 
diseño por parte de ingenieros de sistemas de losas en dos 
direcciones de concreto reforzado. Contiene ayudas de diseño 
para la selección del espesor de losa y del refuerzo requerido 
para controlar las deflexiones y asegurar una resistencia a la 
flexión y a cortante adecuada.) 

“ACI Detailing Manual—2004,” ACI Committee 315, 
Publication SP-66(04), American Concrete Institute, 
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Farmington Hills, MI, 2004, 212 pp. (Incluye la norma ACI 
315-99 y el informe ACI 315R-04. Presenta métodos 
recomendados y las normas para preparar planos, detalles 
típicos, y planos de colocación del acero de refuerzo en 
estructuras de concreto reforzado. Los diferentes capítulos 
definen las responsabilidades tanto del ingeniero como de 
quien corta y dobla el acero de refuerzo.) 

“Guide to Durable Concrete (ACI 201.2R-08),” ACI 
Committee 201, American Concrete Institute, Farmington 
Hills, MI, 2008, 49 pp. (Describe los tipos específicos de 
deterioro del concreto. Contiene una descripción de los 
mecanismos asociados con el deterioro y los requisitos 
recomendados para los componentes del concreto, 
consideraciones acerca de la calidad de las mezclas de 
concreto, procedimientos constructivos, y la influencia de la 
exposición al medio ambiente.) 

“Guide for the Design of Durable Parking Structures 
(362.1R-12), ”ACI Committee 362, American Concrete 
Institute, Farmington Hills, MI, 2012, 24 pp. (Resume 
información práctica para el diseño por durabilidad de 
estructuras de estacionamiento de vehículos. Incluye, además, 
información sobre asuntos relacionados con la construcción y 
el mantenimiento de estructuras de estacionamiento.)  

“CRSI Handbook,” Concrete Reinforcing Steel Institute, 
Schaumburg, IL, 10th Edition, 2008, 777 pp. (Contiene 
diseños tabulados de elementos estructurales y sistemas de 
losas. Incluye ejemplos de diseño que muestran las bases y la 
forma de utilizar la información tabulada. Contiene diseños 
tabulados de vigas; columnas de sección cuadradas, circular y 
rectangular; losas en una dirección; y sistemas de viguetas en 
una dirección. Las tablas de diseño de losas en dos direcciones 
incluyen placas planas, losas planas, y sistemas reticulares. 
Los capítulos para cimentaciones contienen tablas de diseño 
para zapatas cuadradas, zapatas con pilotes, pilas 
preexcavadas (caissons), y muros de contención en voladizo. 
Se presentan otras ayudas para control de la fisuración, el 
desarrollo del refuerzo y los empalmes por traslapo.) 

“Reinforcement Anchorages and Splices,” Concrete 
Reinforcing Steel Institute, Schaumberg, IL, 5th Edition, 
2008, 100 pp. (Describe la práctica aceptada para empalmar el 
refuerzo. Incluye el uso de empalmes por traslapo, empalmes 

mecánicos, y empalmes soldados. La información de diseño 
cubre el desarrollo y los empalmes del refuerzo.) 

“Structural Welded Wire Reinforcement Manual of 
Standard Practice”, Wire Reinforcement Institute, Hartford, 
CT, 8th Edition, Apr. 2010, 35 pp. (Describe los refuerzos 
electrosoldados de alambre, la nomenclatura empleada, 
incluyendo tablas de diámetros de los alambres y peso de las 
mallas. Enumera las normas, las propiedades y las 
limitaciones de fabricación. Incluye los últimos requisitos del 
Reglamento que afectan las mallas electro soldadas. Contiene 
tablas de longitud de desarrollo y empalmes por traslapo. 
Contiene tanto unidades usuales en USA como métricas.) 

“Structural Welded Wire Reinforcement Detailing 
Manual”, Wire Reinforcement Institute, Hartford, CT, 1994, 
252 pp. (Este manual, además de incluir los requisitos de ACI 
318 y ayudas de diseño, contiene además: instrucciones 
detallas para el uso de malla electrosoldada en losas en una y 
dos direcciones; componentes preesforzados y/o 
prefabricados; columnas y vigas; muros construidos en sitio; y 
losas sobre el terreno. Además, contiene tablas que comparan 
áreas de refuerzo y espaciamiento de alambre de alta 
resistencia soldado con acero de refuerzo convencional.) 

“PCI Design Handbook—Precast and Prestressed 
Concrete,” Precast/Prestressed Concrete Institute, Chicago, 
IL, 7th Edition, 2010, 804 pp. (Incluye tablas de productos 
prefabricados y preesforzados industriales comunes, 
procedimientos de diseño y análisis para estos productos y 
para estructuras compuestas por ellos. Contiene ayudas de 
diseño y ejemplos.) 

“Design and Typical Details of Connections for 
Precast and Prestressed Concrete,” Precast/Prestressed 
Concrete Institute, Chicago, IL, 2nd Edition, 1988, 270 pp. 
(Actualiza información disponible para el diseño de 
conexiones tanto para productos estructurales como 
arquitectónicos, y presenta una amplia gama de detalles 
típicos. Contiene ayudas de diseño y ejemplos.)  

“PTI Post-Tensioning Manual,” Post-Tensioning 
Institute, Farmington Hills, MI, 6th Edition, 2006, 354 pp. 
(Incluye un amplio cubrimiento de sistemas de postensado, 
especificaciones, ayudas de diseño de detalles constructivos.) 
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CAPÍTULO 1 — GENERALIDADES 

 
1.1 — Alcance del ACI 318 

 
R1 — GENERALIDADES 

 
R1.1 — Alcance del ACI 318 

1.1.1 Este capítulo cubre (a) hasta (h):  
 
(a) Requisitos generales de este Reglamento 
(b) Propósito de este Reglamento  
(c) Aplicabilidad de este Reglamento 
(d) Interpretación de este Reglamento 
(e) Definición y función de la autoridad competente y del 
profesional facultado para diseñar 
(f) Documentos de construcción 
(g) Ensayos e inspección 
(h) Aprobación de sistemas especiales de diseño, 
construcción, o de materiales alternos de construcción  

 

R1.1.1 Este Reglamento incluye requisitos para el diseño 
de concreto usado con propósitos estructurales, incluyendo 
concreto simple, concreto con refuerzo no preesforzado y 
preesforzado, o ambos; columnas compuestas con perfiles 
estructurales o tuberías de acero; y anclajes al concreto. 

Este Reglamento ha sido significativamente reorganizado 
con respecto a la versión anterior, ACI 318-11. Este capítulo 
incluye una serie de disposiciones que explican cuando este 
Reglamento es aplicable y cómo se interpreta. 

1.2 — Generalidades R1.2 — Generalidades 
1.2.1 El ACI 318, “Requisitos del Reglamento para 

Concreto Estructural”, se denominará de aquí en adelante “este 
Reglamento”. 
 

 

1.2.2 En este Reglamento, el reglamento general de 
construcción se refiere al reglamento de construcción adoptado 
en una jurisdicción. Una vez adoptado, el presente Reglamento 
formará parte del reglamento general de construcción.  
 

R.1.2.2 El American Concrete Institute recomienda que 
este Reglamento sea adoptado en su totalidad. 
 

1.2.3 La versión oficial de este Reglamento es la versión en 
lengua inglesa, usando las unidades en pulgada-libra, publicado 
por el American Concrete Institute.  
 

R.1.2.3 El Comité 318 desarrolla este Reglamento en 
inglés, usando unidades en pulgadas y libras. Con base en esa 
versión, el Comité 318 aprobó otras tres versiones:  

 
(a) En inglés usando unidades SI (ACI 318M).  
(b) En español usando unidades SI (ACI 318S).  
(c) En español usando las unidades en pulgadas y libras 
(ACI 318SUS).  

 
Las distintas jurisdicciones pueden adoptar el ACI 318, 

ACI 318M, ACI 318S o el ACI 318SUS. 
 

1.2.4 En caso de conflicto entre la versión oficial y otras 
versiones de este Reglamento, rige la versión oficial.  
 

 

1.2.5 Este Reglamento proporciona los requisitos mínimos 
para los materiales, el diseño, construcción y evaluación de la 
resistencia de miembros y sistemas de concreto estructural de 
cualquier estructura diseñada y construida de acuerdo con los 
requisitos del reglamento general de construcción.  
 

R.1.2.5 Este Reglamento proporciona requisitos mínimos y 
excederlos no constituye un incumplimiento del Reglamento. 

El profesional facultado para diseñar puede especificar 
requisitos que excedan los requisitos mínimos de este 
Reglamento. 
 

1.2.6 Las modificaciones a este Reglamento que hayan sido 
adoptadas por una jurisdicción en particular son parte de la 
normativa de esa jurisdicción, pero no son parte de este 
Reglamento.  
 

 

1.2.7 Donde no se haya adoptado un reglamento general de 
construcción, este Reglamento contiene las disposiciones 
mínimas para los materiales, el diseño, la construcción y la 
evaluación de la resistencia de miembros y sistemas 
estructurales de cualquier estructura cubierta por el alcance de 
este Reglamento.  

 




